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 دراسة التركیب الداخلي لخرز من الفیانس البطلمي من مصر

 

 الملخص 

تتناول ھذه الراسة خرز من الفیانس یعود الى العصر البطلمى، تم تصنیعھا من كوارتز مسحون ، حیث 

تباینت حجم وشكل حواف حبیبات الكوارتز ، وتظھرنتائجالتحلیل استخدام نسبة من مكونات التزجیج فى 

لتحلیل بواسطة و قد اظھرت نتائج ا. خلیط البدن لتزید من قوة وتماسك البدن اثناء عملیة الحرق 

المیكروسكوب الالكترونى الماسح المزود بوحدة تحلیل أن المصرى القدیم استخدم رماد النباتات المحروقة 

الغنیة بالاملاح و التى اعتبرت مصدرا للمواد المصھرة اكثرمن استخدام النطرون فى انتاج الخرز قید 

تشكیلھ بالید ثم تم عمل ثقب فى البدن ، وكشفت  وقد اظھرت الدراسة  المیكروسكوبیة أن الخرز تم. الدراسة

و و لم یطبق التزجیج بتقنیة التزھر، و   Cementationدراسة العینات ان التزجیج تم تطبیقھ بطریقة 
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